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日 期： 2017年 09月 30日

康嘉有限公司

台中市太平區樹德九街 70號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認

產品名稱： 詰朵斯衣架

生產或供應廠商： 康嘉有限公司

原產國： 台灣

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 1.重金屬含量試驗

2.塑化劑含量試驗

測試方法與結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2017年 09月 20日

測試日期： 2017年 09月 20日 ~ 2017年 09月 28日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

陳志祥
組長
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測試方法與結果：

測試部位 N o.1 ： 白色塑膠

1.重金屬含量試驗

測試項目 單位 測試方法
方法偵測

極限值

結果

No.1

溶出銻 (Sb) m g/kg

參考 C N S 4797-2 (民國93年)，

以感應耦合電漿原子發射光譜儀

(IC P-A E S)分析

5 未檢出

溶出砷 (A s) m g/kg 2.5 未檢出

溶出鋇 (B a) m g/kg 10 未檢出

溶出鉻 (C d) m g/kg 5 未檢出

溶出鎘 (C r) m g/kg 5 未檢出

溶出鉛 (Pb) m g/kg 5 未檢出

溶出汞 (H g) m g/kg 5 未檢出

溶出硒 (Se) m g/kg 5 未檢出

2.塑化劑含量試驗

測試項目 單位 測試方法
方法偵測

極限值

結果

No.1

鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
(D E H P)(C A S N o.:117-81-7)

%

參考 C N S 15138-1(民國 101

年)，以氣相層析/質譜儀

(G C /M S)檢測

0.003 未檢出

鄰苯二甲酸二丁酯 (D B P)
(C A S N o.:84-74-2)

% 0.003 未檢出

鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (B B P)
(C A S N o.:85-68-7)

% 0.003 未檢出

鄰苯二甲酸二異壬酯 (D IN P)
(C A S N o.:28553-12-0；68515-48-0)

% 0.01 未檢出

鄰苯二甲酸二異癸酯 (D ID P)
(C A S N o.:26761-40-0；68515-49-1)

% 0.01 未檢出

鄰苯二甲酸二正辛酯 (D N OP)
(C A S N o.:117-84-0)

% 0.003 未檢出

鄰苯二甲酸二甲酯 (D M P)
(C A S N o.:131-11-3)

% 0.003 未檢出

鄰苯二甲酸二乙酯 (D E P)
(C A S N o.:84-66-2)

% 0.003 未檢出
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備註：

1. m g/kg= ppm ;0.1w t% = 1000ppm

2. 有關化學測試係由化學實驗室進行分析

– 照片 –

照片 A：測試樣品外觀 照片 B ：系列產品外觀

---以下空白---


